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 2.实验原理（公式推导）

    F浮=ρ水gV排

    G空-G水=ρ水gV物

    m空g-m水g=ρ水g m空/ρ物

    m空-m水=ρ水 m空/ρ物

    ρ物= ρ水m空/ m空-m水

实验项目二：贵金属密度的测定



 3.实验仪器及装置
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待测样品

天平



 4.实验步骤：

     （1）将待测样品放置于红色箭头所指位置，称量
其在空气中的质量m空（测量精度应不低于 0.001％）；
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 4.实验步骤：

      （2）将待测样品放入红色箭头所指称量位置，在
水槽中加入至将待测样品完全浸入水中，测其质量为
m水；
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 4.实验步骤：

（3）代入推导公式中进行计算。 

      ρ物= ρ水m空/ m空-m水
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